>
4]
@
c
°
a
=
s
9]
IS
©
o
S
2
s
c
@
<%
S
5
2
=
w
c
o
9]

°
im ExtraDur 52°
Performanta superioara pentru constructii sustenabile

Holc

CEM II/A-S 52,5 R
Fisa de produs




Holcim ExtraDur 52®

BES 6001

Responsible Sourcing

www.greenbooklive.com

2
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Holcim ExtraDur 52®

Performanta superioara pentru constructii sustenabile
CEM II/A-S 52,5 R
Conform SR EN 197-1:20m11

Noul tip de ciment din portofoliul nostru ajuta constructorii si dezvoltatorii sa construiasca cu
eficienta superioara si incredere. Alaturi de metode si tehnologii noi de punere in opera, acest
ciment reduce emisiile de carbon inglobate in beton, si are astfel un impact pozitiv pentru oameni
si pentru planeta.

Performanta climatica a produsului

Eticheta Verde Holcim

CLASA

CLIMATICA

>50% 30-50% >50% 30-50%

D Nivel de referint - 0% reducere emisii CO, D Nivel de referint - 0% reducere emisii CO,

CLASA CLIMATICA  Indic3 nivelul de reducere emisii CO, fatd de media europeana (CEM | EU 28, conform GNR PROJECT Reporting CO,, 2018), si diferd in
functie de particularitatile procesului de productie ale fiecarei fabrici de ciment.
Performanta produsului in aplicatie nu este influentata de clasa climatica.

L/?A Acest produs contine pana la 20% materiale reciclate.

E A++ Contacteaza reprezentantul Holcim pentru a afla cum poti reduce pana la 100% emisiile de CO, din proiectul tau.

Aspecte generale

+ Holcim ExtraDur 52® este un ciment tip CEM II/A-S 52,5 R, cu zgura de furnal de cea mai buna
calitate, ce prezinta o dezvoltare rapida a rezistentei initiale

- Este un produs sustenabil, pentru utilizarea in productia betoanelor, oferind o amprenta redusa
a emisiilor de CO, comparativ cu cimentul 152,5R

+ Holcim ExtraDur 52® contribuie pozitiv |a certificarea cladirilor verzi conform sistemelor LEED si
BREEAM, multumita certificarii BES 6001 privind folosirea de materii prime din surse sustenabile

- Utilizarea acestui tip de ciment se realizeaza usor, fara modificari si adaptari pe liniile de
productie existente

Avantaje tehnice

- Imbunitateste lucrabilitatea betonului, permitand transportul acestuia pe o perioadd mai mare
de timp

« Asigura o pompabilitate optima a betonului proaspat

- Ofera performante superioare betonului, prin rezistentele mecanice realizate

- Garanteaza toate conditiile de durabilitate prevazute pentru lucrarile de constructii

- Asigura o estetica superioara elementelor de beton, datorita finetii si culorii optime

- Imbunatiteste sustenabilitatea structurii din beton prin amprenta redusé de carbon

Domenii de utilizare

Conform CP 012-1:2007; NE 013:2002; GP 075:2002; ATE 004-07/1707-2022

- Elemente prefabricate din beton armat: pahare de fundatie, stalpi, panouri de perete, grinzi,
pane, predale/dale, fasii cu goluri, tuburi si alte elemente de canalizare, elemente speciale de
sprijinire (versanti, pereti de mina s.a.) etc.

« Structuri monolite din beton simplu si armat, realizate prin tehnologii uzuale sau speciale
(cofraje glisante, beton autocompactant etc.) pentru urmatoarele segmente de constructii:
- Civile (rezidentiale si nonrezidentiale) si industriale (depozite, hale, centrale energetice)
- Lucrari ingineresti: poduri, pasaje, viaducte, tunele, cai ferate, porturi si aeroporturi
- Lucrari hidrotehnice si de regularizare a apelor: elemente cu dimensiunea maxima < 0,8 m

« Tmbricaminti rutiere: straturi de rezistent3 si uzuri pentru autostrazi, piste aeroportuare,
drumuri, platforme industriale si diverse suprafete de circulatie, inclusiv tronsoane din betoane
armate dispers sau continuu (conform prevederilor ATE 004-07/1707-2022 - Procedeu de
executie a imbracamintilor rutiere din beton de ciment, cu CEM Il AS 52.5R)

- Produse prefabricate mici: pavele, dale, borduri, rigole, tuburi, elemente de placare, panouri de
gard, blocuri de zidarie (BCU, boltari) etc.

+ Microbetoane si mortare speciale utilizate la consolidari, reparatii, subturnari, injectari,
materiale de placare si adezivi

- Beton celular autoclavizat (BCA)
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Recomandari pentru utilizare

+ Pentru realizarea unei compozitii optime care sa indeplineasca toate aspectele tehnico-
economice aferente proiectelor, este necesara efectuarea testelor de laborator atat pe
betonul proaspat, cat si intarit

+ Durabilitatea betonului depinde in mare masura de tratarea/protectia suprafetelor dupa
turnare

+ La punerea in opera si la intarirea betonului trebuie sa se tind cont de temperaturile
exterioare, cu luarea de masuri adecvate in cazul turnarilor ce au loc la temperaturi in
afara intervalului uzual (5-30 °C)

+ Regulile privind betonarea in conditii de temperaturi extreme sunt descrise in normativele
NEo12-2:2010, NEO14:2002, C16-1984 si in materialele informative ale Holcim Romania

+ Durata tratarii/protectiei betonului dupa turnare depinde de raportul Rc2/Rc28 zile si a
conditiilor ambientale, fiind precizata in tabelul de mai jos

Perioada minima de tratare, zile

Temperatura la suprafata

betonului* (t),°C Evolutia rapida a rezistentei betonului
(Rc2/Rc28 > 0,50)

t>25 1,0
25>t >15 1,0
15>t>10 1,5
10>t> 5" 2,0

* Temperaturile sunt cele masurate ziua, la ora 12:00
** Pentru temperaturi sub 5 °C, durata se prelungeste cu o perioada egald cu durata de timp cu
temperaturi sub 5 °C

Constituenti si caracteristici

Sunt indeplinite conditiile impuse de standardul de produs SR EN 197-1:2011 5i precizate in
declaratia de performanta a produsului.

CARACTERISTICI ESENTIALE CONDITII STANDARD

Componente si compozitie [% de masa]:

+ Clincher (K) 80-94

+ Zgura de furnal (S) 6-20

- Componente auxiliare minore 0-5

Timp initial de priza [min] min. 45

Stabilitate (expansiune) (mm) max. 10

Rezistentd la compresiune: initiala [MPa] min. 30

Rezistentd la compresiune: standard [MPa] min. 52,5

Continut de sulfati (sub forma de SO,) [%] max. 4,0

Continut de cloruri [%] max. 0,1

Durabilitate Durabilitatea se refera la betonul, mortarul,

pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in
conformitate cu regulile de aplicare valabile la
locul de utilizare

Eliberare de substante periculoase [%]:

. Vezi Notele 1si 2 din Anexa ZA NPD
Continut de crom hexavalent ’

Alte caracteristici :

- Finetea de macinare Blaine: min 3800 cm2/g
- Densitatea absoluta: 3,05-3,1g/cmc

- Apa de consistenta: max 32%

Holcim ExtraDur 52® 3
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Holcim ExtraDur 52®

Performanta superioara pentru constructii sustenabile

CEM II/A-S 52,5 R
Conform SR EN 197-1:2011

Clasele de expunere in care poate fi utilizat cimentul Holcim ExtraDur 52®
Conform CP 012-1:2007

Xo XC1..XCq XD1...XD3 XF1...XF4 XA1...XA3* XS1...XS3 XM1...XM3

v v v v v v v

*n cazul atacului chimic de natur sulfatica, cand prezenta de SOZ, conduce la o clasé de expunere XA2
si XA3, este esential sa se utilizeze un ciment rezistent la sulfati

Nota

- Sevor respecta clasele de beton, dozajele minime de ciment, raporturile maxime apa/
ciment, precum si celelalte prevederi (de ex. protectia betonului) din reglementarile tehnice
in vigoare (de ex. CP012-1:2007; NE 012-2:2010; NE013-2002; NEO14:2002).

Tipuri si clase de betoane recomandate

 Beton armat (inclusiv beton armat dispers) de clasele: C30/37...C60/75
» Microbetoane (betoane fine) de clasele: C30/37...C50/60

- Betoane usoare: LC25/28...L.C50/55

» Betoane rutiere: BcR3,5... BcRg

Cimentul Holcim ExtraDur 52® poate fi utilizat pentru fabricarea betoanelor puse in opera prin:

Tehnologii specifice
betonului rutier

v v v v

Pompare Vibropresare Cu bena

Rezultate de laborator

1. Ciment: Rezistente mecanice

Asigurarea unei evolutii rapide a
70 rezistentei la compresiune este
esentiala pentru sustinerea unui
60 — L ’ .
ritm accelerat de constructie si
50 — pentru cresterea productivitatii in
fabricile de prefabricate.

a 40—
= . ) -
£ B Analiza acestei evolutii
> 30 oferd informatii importante
20 — constructorilor si producatorilor
pentru planificarea, in conditii de
10 — sigurantd, a turnarilor elementelor
o de constructie.
1 2 7 28 56
Zile

Evolutia rezistentelor la compresiune pe mortar de ciment (SR EN 197-2011)



Holcim ExtraDur 52®

Performanta superioara pentru constructii sustenabile

CEM II/A-S 52,5 R
Conform SR EN 197-1:20m

(<]
N
wn
-
>

[a]
©
-

-
X

w

E

=
(=]
I

2. Beton: Dezvoltarea rezistentelor pe diverse clase de beton pastrat in conditii
diferite de temperatura

« Impactul temperaturilor asupra evolutiei rezistentelor de la termene scurte (corespunzatoare
termenelor pentru decofrare) pana la 56 de zile, trebuie cunoscut pentru programarea graficului
de lucriri si asigurarea conditiilor de protectie a elementelor din beton. In special in cazul
temperaturilor scazute, ritmul de executie trebuie adaptat conditiilor atmosferice

707
60—
50—
a
E 40
£ —4@— pistratlas°C
Z 30
pastrat la 20° C
20—
=== pastratla30°C
10
o f f f f
1 2 7 28 56
Zile
Evolutie rezistente pentru dozaj ciment 440 kg/mc, D16, S4
80—
70— /A/-‘
60—
50—
Q.
E 40
£ —4@— pistratlas°C
=z 30_
pastrat la 20° C
20—
== pastrat la 30° C
10
o f f f f
1 2 7 28 56

Zile

Evolutie rezistente pentru dozaj ciment 490 kg/mc, D16, S4

Holcim ExtraDur 52® 5
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Holcim ExtraDur 52®

Performanta superioara pentru constructii sustenabile
CEM I1/A-S 52,5 R
Conform SR EN 197-1:2011

3. Raportul Rc2/28 in functie de temperatura la care este pastrat betonul

- Viteza de dezvoltare a rezistentelor betonului realizat cu Holcim ExtraDur 52 este deosebit
de importanta pentru elaborarea retetelor de beton de clase mari (> C40/50) sub aspectul
reducerii riscului de fisurare, asigurarii proprietatilor de deformare ale betoanelor
(contrasageata), conditiilor impuse la aplicarea fortelor de pre sau post tensionare

- Graficul de mai jos ofera informatii despre raportul R2/28 determinate in diferite conditii de
temperatura

« In cazul elementelor prefabricate, utilizarea aditivilor puternic reducatori de apa asigura o
evolutie rapida a rezistentei betoanelor chiar si in conditii de temperatura scazuta

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

0.2
o

o T o T o ° T ° T °

5 20 30 5 20 30

Ciment 440 kg/mc, D16, S4 Ciment 490 kg/mc, D16, S4

Raportul Rc2/28 in functie de temperatura ambientald

4. Temperatura de hidratare — metoda semiadiabatica (vas Dewar)

- Evolutia caldurii de hidratare a cimentului este extrem de importanta pentru anumite tipuri
de apliicatii (de ex. elemente si produse prefabricate) care de regula includ si aplicarea de
tratamente termice sau conditii de pastrare in camere climatice

70
60—
50
40—
== CEM 52,5 R
307

Holcim ExtraDur 52®
20—

Temperatura (°C)

10 —

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Timp (min.)
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ALESD CAMPULUNG TERMINALUL

PRODUS LA: v v

BUCURESTI

LIVRAT DE LA: v v Vv Vv

Certificarea produsului
Produs certificat AeroQ. Documente disponibile pe www.holcim.ro

Ambalare
« Vrac
Termen de valabilitate

- 60 de zile de la data livrarii, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare prevazute in
Fisa cu Date de Securitate a produsului, disponibila pe www.holcim.ro

Holcim ExtraDur 52® 7
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